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委托单位 : 浙江妍恩时装有限公司

地址 : 浙江省杭州市临平区乔司街道汀兰街 249号 1幢-1-1号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认：

样品名称 : 白色花料

品牌 : /

款号 : GHYG002Z

订单号 : /

制造商 : /

样品数量 : 1PC

接收日期 : 2026年 04月 20日

检测周期 : 2026年 04月 20日 至 2026年 04月 21日

检测项目 : 1. 纤维含量

检测方法 : 请参见下页

检测结果 : 请参见下页

扫码核验

防伪码：FR0455

报告签发：

技术负责人
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检测结果
1. 纤维含量：

检测方法：FZ/T 01057.1-2007，FZ/T 01057.2-2007，FZ/T 01057.3-2007，FZ/T 01057.4-2007。

编号 检测结果

1 93.4%棉 6.6%锦纶

测试材料清单：

样品图片

-----------报告结束-----------

编号 样品描述 位置

1 白色布料带多色图案 白色花料
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