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Guangzhou STLTesting Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist.,Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司 广州市花都区狮岭镇合和路 15号 电话：86-20-36922002 网址：http://www.stl-lab.com

委托单位 : 唯尔佳

地址 : 广州市花都区狮岭镇皮革城五期北九街 5-7号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认：

样品名称 : 绿色格仔

订单号 : /

样品型号 : /

买家名称 : /

贸易商 : /

样品数量 : 1PC

接收日期 : 2026年 04月 21日

检测周期 : 2026年 04月 21日 至 2026年 04月 22日

检测项目 :
1. 总氟（F）含量

2. 防水性能测试

检测方法 : 请参见下页

检测结果 : 请参见下页

扫码核验

防伪码：FR0458

报告签发：

技术负责人
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检测结果
1. 总氟（F）含量：

检测方法：参照 EN 14582：2016, 使用离子色谱仪(IC)分析。

测试项目
RL

（mg/kg）
客户限值

（mg/kg）

检测结果（mg/kg）

1

总氟（F）含量 50 100 N.D

结果 合格

备注： 1) 0.1%=1000mg/kg

2) RL=报告限值

3) N.D=未检出（<RL）

2. 防水性能测试：

检测方法：参照 ISO 4920:2012。

检测条件
喷淋水温度 20℃±2℃

体积 250ml

编号 客户限值 检测结果 结论

1 4级 4级 合格

备注： 喷淋试验评级

5级 100 试样表面没有水珠或润湿

4级 90 试样表面有轻微不规则的润湿或附着水珠

3级 80 试样表面喷淋点处润湿

2级 70 试样表面超出喷淋点处部分润湿

1级 50 试样表面超出喷淋点处完全润湿

0级 0 整个试样表面完全润湿
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测试材料清单：

样品图片

-----------报告结束-----------

编号 样品描述 位置

1 绿色格仔布料 绿色格仔
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