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检测项目 :
1. 邻苯二甲酸酯

2. 偶氮染料含量

3. 甲醛

检测方法 : 请参见下页

检测结果 : 请参见下页
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检测结果

1. 邻苯二甲酸酯：

检测方法：GB/T 22048-2022，使用气相色谱质谱联用仪（GC-MS）分析。

测试项目 CAS号
RL

（mg/kg）
客户限值

（mg/kg）

检测结果（mg/kg）

1

邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 84-74-2 50 -- N.D

邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 85-68-7 50 -- N.D

邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP) 117-81-7 50 -- N.D

DEHP+DBP+BBP之和 -- -- 1000 N.D

邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)
28553-12-0
68515-48-0

50 -- N.D

邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) 117-84-0 50 -- N.D

邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)
26761-40-0
68515-49-1

50 -- N.D

DINP+DNOP+DIDP之和 -- -- 1000 N.D

结论 合格

备注： 1) 0.1%=1000mg/kg

2) RL=报告限值

3) N.D=未检出（<RL）
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2. 偶氮染料含量：

检测方法：GB/T 17592-2024，使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS) 分析。

序号 检测项目 CAS号
RL

(mg/kg)
客户限值

(mg/kg)

检测结果(mg/kg)

1

1 4-氨基联苯 92-67-1 5 20 N.D

2 联苯胺 92-87-5 5 20 N.D

3 4-氯邻甲苯胺 95-69-2 5 20 N.D

4 2-萘胺 91-59-8 5 20 N.D

5 邻氨基偶氮甲苯△ 97-56-3 5 20 N.D

6 5-硝基-邻甲苯胺△ 99-55-8 5 20 N.D

7 对氯苯胺 106-47-8 5 20 N.D

8 2,4-二氨基苯甲醚 615-05-4 5 20 N.D

9 4,4'-二氨基二苯甲烷 101-77-9 5 20 N.D

10 3.3'-二氯联苯胺 91-94-1 5 20 N.D

11 3,3'-二甲氧基联苯胺 119-90-4 5 20 N.D

12 3,3'-二甲基联苯胺 119-93-7 5 20 N.D

13
3,3’-二甲基-4,4’-二氨

基二苯甲烷
838-88-0 5 20 N.D

14 2-甲氧基-5-甲基苯胺 120-71-8 5 20 N.D

15
4,4’-亚甲基-二(2-氯苯

胺)
101-14-4 5 20 N.D

16 4,4’-二氨基二苯醚 101-80-4 5 20 N.D

17 4,4’-二氨基二苯硫醚 139-65-1 5 20 N.D

18 邻甲苯胺 95-53-4 5 20 N.D

19 2,4-二氨基甲苯 95-80-7 5 20 N.D

20 2,4,5-三甲基苯胺 137-17-7 5 20 N.D
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备注： 1) 0.1%=1000mg/kg

2) RL=报告限值

3) N.D=未检出（<RL）

4)
“△” = 邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）（No.5）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No.99-55-8）（No.6）
经本方法处理检测分解为邻甲苯胺（CAS No.95-53-4）（No.18）和 2,4-二氨基甲苯（CAS
No.95-80-7）（No.19）。

5)
“◇”=4-氨基偶氮苯（No 22, CAS No.60-09-3）在此法中容易分解为苯胺（CAS No.62-53-3）和

1,4-二氨基苯（CAS No.106-50-3），检出此两种物质时需要用 GB/T 23344-2009方法进行测试。

3. 甲醛：

检测方法：GB/T 2912.1-2009，使用紫外可见分光光度计（UV-Vis）分析.

测试项目
RL

（mg/kg）
客户限值

（mg/kg）

检测结果（mg/kg）

1

甲醛 20 300 N.D

结论 合格

备注： 1) 0.1%=1000mg/kg

2) RL=报告检出限

3) N.D=未检出（<RL）

序号 检测项目 CAS号
RL

(mg/kg)
客户限值

(mg/kg)

检测结果(mg/kg)

1

21 邻氨基苯甲醚 90-04-0 5 20 N.D

22 4-氨基偶氮苯◇ 60-09-3 5 20 N.D

23 2,4-二甲基苯胺 95-68-1 5 20 N.D

24 2,6-二甲基苯胺 87-62-7 5 20 N.D

结论 合格
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测试材料清单：

样品图片

-----------报告结束-----------

编号 样品描述 位置

1 白色合成革带白色底布 A牛纹 1.0
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