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委托单位 : 广州源道行有限公司

地址 : 广州市花都区芙蓉度假村专用道 36号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认：

样品名称 : 1131894款W7272料

订单号 : /

样品型号 : /

买家名称 : /

贸易商 : /

样品数量 : 1PC

接收日期 : 2026年 05月 20日

检测周期 : 2026年 05月 20日 至 2026年 05月 21日

检测项目 : 1. 总铅

检测方法 : 请参见下页

检测结果 : 请参见下页

扫码核验

防伪码：FR0707
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技术负责人
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检测结果
1. 总铅：

检测方法：参照 CPSC-CH-E1002-08.3，使用原子吸收光谱仪（AAS）分析。

测试项目
RL

（mg/kg）
客户限值

（mg/kg）

检测结果（mg/kg）

1

铅（Pb） 10 100 N.D

结论 合格

备注： 1) 0.1%=1000mg/kg

2) RL=报告限值

3) N.D=未检出（<RL）
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测试材料清单：

样品图片

-----------报告结束-----------

编号 样品描述 位置

1 绿色合成革带黄色底布 1131894款W7272料
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